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Vad Ar Tankbelaggningar? - -

» Tankbelaggningar &r en typ av beldggning
som tillverkas pa plats, utan att anvanda
nagon form av "asfaltsverk”.

Man jobbar uteslutande med kallt
stenmaterial.

Som bindemedel anvands i huvudsak
bitumenemulsioner.
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Sandning av ytbehandling.
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Gummihjulsvalt
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Y1B 8-11 i Oskarshamn
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Y1B 8-11 i Oskarshamn
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Y1B 8-11 i Oskarshamn
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Ytbehandling pa4 mindre ytor
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Y1B 8-11 runt en NB
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FOordelar

SKANSKA

*Snabbt att utféra.

*Kostnads effektiva.
*Anslutningsfréasning ar ej nédvandigt.
*Brunnar behovs ej justeras.

*Bra friktion.

oL jus beléggning.

*Ytans farg kan varieras med ballasten.

sLinjemarkeringens livslangd.

*Kan med foérdel anvandas i kulturmiljéer.
*Kall ballast = mindre energi férbrukning.

Skanska




*Vridande trafik. \/ag 25 |_j ung_b E
«Trafikljus med mycket start och stopp. Y1B_ . 197 2. & 36-20
Faorsta aret upplevs den bullrig. ;
*Risken for stenskott.

*Kan damma innan sopningen utfors.

Planering av massa justeringarna (helst aret innan).

*Blédningsrisken.

Nackdelar

*Regn kansligt direkt efter utférandet.
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M'Iﬁ{ Olika ytbehandlingars uppbyggnad mﬁ{

Enkel ytbehandling Y1B

Anvandningsomrade
ytbehandlingar Y1B

Som slitlager pa ytor pa:
Asfaltbetong ABT
Tatad indrankt makadam IMT

w Otearus oe
=

Dubbel ytbehandling Y2B

Tat emulsionsbetong

Lampliga trafikmangder:
Normalt 200 - 3000 ADT

Ytbehandling pa grusunderlag Y1G, Y2G
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Pagrusspridare
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Maskin For Mindre Ytor.
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Livslangder for ytbehandlingar.

» Riksvagar 10-12ar
» Lansvagar 12-14ar
» Mindre vagar 16-18&r
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"ﬁ Ytbehandlingar nackdelar

Ingen tillskott till barigheten
Ger inte battre jamnhet &n underlaget

Resultatet beroende pa bedémning
av bindemedelsmangden

Viss kénslighet mot mekanisk averkan
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Ytbehandlingar férdelar

Ljust pagrus = ljus belaggning
Minskad ljusreflexion vid regn
Minskad risk for vattenplaning

God friktion aven vid vat vagbana
Forseglar underliggande belaggning

Billig=Kostnadseffektiv
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Underlag till ytbehandling
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Tankbelaggningar

J Ytbehandling
Y1B, Y2B, Y1G, Y2G

/ Indrankning
IM, IMT
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"“ﬁ Indrankt makadam

— anvandningsomrade —

@ Forstérkning av vag
@ Stabilt
@ Okad barighet (ej slitlager)

® Forstarkningslager vid
nybyggnad.

@ Justering av séttningar och
hjulspér innan slitlager
pafors.
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Ytbehandlingar

 Anvands i huvudsak som
slitlager vid
underhallsbelaggning.

» Kan ocksa anvandas som
slitlager vid nybyggnad.
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