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År 2002, ABT Bindemedel 160/220

R2 = 0,6605
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Provning År 2002 av AB-massor, Bindemedel 70/100, vid VV region väst

R2 = 0,7725
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Svällande material

Icke svällande material
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År 2002, ABT Bindemedel 330/440 ( B370)

R2 = 0,814
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